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检测报告 

Test Report 

BVCPS(HZ): 必维检测技术服务（浙江）有限公司

杭州分公司 

中国浙江省杭州市钱塘区白杨街道 12 号大街 12 号

1 幢 A2-901 至 A2-915 室 

电话: (86) 0571-87785200 传真: (86) 0571-

87785199 

电子邮箱: feng.shi2@bureauveritas.com 

网站:http://www.bureauveritas.cn/cps (CHN)          

http://www.bureauveritas.com/cps (Global) 

本报告受 http://www.bureauveritas.com/home/about-us/our-business/cps/about-us/terms-conditions/ 发布之日发布的测试条件约束，并通过引用

纳入本报告，仅供您使用。只有在事先得到我们的书面许可的情况下，才允许向任何其他个人或实体复制或为其复制本报告，或使用我们的名称或

商标。本报告只阐述了我们对此处已确定的测试样本的调查结果。除非特别明确指出，本报告中列出的结果并不表示或代表抽取测试样品的批次或

任何类似或相同产品的质量或特性。我们的报告包括您要求的所有测试，以及根据您提供给我们的信息得出的结果。 测量的不确定性只有在认可

测试的要求下才会提供。符合性声明是基于简单的验收标准，不考虑测量不确定性，除非另有书面要求。自本报告发布之日起，贵方有 60 天的时

间通知我们由于我们的疏忽造成的任何重大错误或遗漏，或者如果您要求提供测量不确定度；但是，这种通知应是书面的，并应具体说明贵方希望

提出的问题。如果没有在规定的时间内提出这样的问题，将构成您对本报告的完整性、所进行的测试和报告内容的正确性的无条件接受。 
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委托单位 

Applicant 
成都大爱感恩环保科技有限公司绍兴分公司 

委托单位地址 

Applicant Address 
浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道柯海大道 9239 号 1 幢 403 室 

生产单位 

Manufacturing Unit 
成都大爱感恩环保科技有限公司绍兴分公司 

生产单位地址 

Manufacturing Unit Address 
浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道柯海大道 9239 号 1 幢 403 室 

客户认定信息 

Customer Confirmation 

Information 

产品名称 

Product Name 

石墨烯麻灰再生涤毛

毯面料 

样品颜色及其他描述 

Product Color and 

Additional Descriptions 

麻灰 

规格/型号 

Specifications 
/ 

商标 

Trademark 
/ 

样品数量 

Sample Quantity 
1 块 

检测类别 

Classification 

委托检测 

Entrusted 

来样日期 

Received Date 
2026-08-07 

测试周期 

Testing Period 
2026-08-07~2026-08-11 

款号/批号 

Style No./Article No. 
/ 
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检测依据/检测方法 

Testing Standard/ Testing 

Method 

详见附页 

See attached page for details. 

判定依据 

Evaluation Standard(s) 

GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》--B 类 

GB 18401-2010《National general safety technical code for textile products》--Class B 

GB/T 30127-2013《纺织品 远红外性能的检测和评价》 

GB/T 30127-2013《Textiles-Testing and evaluation of far infrared radiation properties》 

检测结论 

Conclusion 

详见附页 

See attached page for details. 

备注 

Remark 
/ 

签发日期 

Issue Date 
2026-08-12 

编制 

Issued by 

 
审核 

Checked by 

    批准

Approved by 

 

1.对委托来样检测，本检测报告仅对所检项目的符合性负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。Testing as sample submitted by client, 

this test report is only responsible for the conformity of the tested items. The representative and authenticity of the samples submitted are responsible for 

the client. 

2.带*号的项目结果来自中纺标（浙江）检测有限公司，其 CNAS 编号为 L4655，CMA 证书编号为 260011340056，检测项目均在其 CNAS 和

CMA认可范围内。The test result marked with an * is from Chinatesta (Zhejiang) Testing Services Co., Ltd. The CNAS number is L4655 and CMA 

certificate number is 260011340056. All the testing items are within the scope of its CNAS and CMA accreditation. 
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序号 

No. 

检验项目 

(单位) 

Test Item 

( Unit) 

测试方法 

Test Method 

标准要求 

Requirement 

（B 类） 

（Class B） 

测试结果 

Test Result 

单项结论 

Individual 

Rating 

1 异味 

Odor 

GB 18401-2010 

6.7 

无 

None 

无 

None 

符合 

Pass 

2 
*远红外发射率 

Far-Infrared Emissivity 
GB/T 30127-2013 ≥0.88 0.88 

符合 

Pass 

3 

*远红外辐射温升 

Far-infrared radiation 

temperature rise 

（℃） 

GB/T 30127-2013 ≥1.4 4.2 
符合 

Pass 

备注 remark：[1] 纤维含量采用净干质量结合公定回潮率计算(显微镜法和单组份除外)。 The fiber content is calculated 

using the net dry mass combined with the official moisture regain (excluding the microscope method and single-component 

fibers). 

-----------------------------------本页以下空白 Below is blank----------------------------------- 
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样品照片 Sample Picture 

声明：如报告中中英文内容有歧异，仅以报告中中文内容为准。 

Statement: In case there is any disagreement between Chinese and English test report, only Chinese edition is available. 

-------------------------------------------------报告结束-------------------------------------------------- 

(End of Report) 

 


